
W109 komplett abschleifen und für Lackierung
vorbereiten
Post by “Insulaner” of Aug 2nd 2019, 6:20 pm

Hallo Peter,

in dem Fall bleibt nur die mechanische Entlackung. Aber probier' ruhig mal ein paar der
genannten Methoden aus. Und nach dem Lackieren gut Korrosionsschutzwachs / -fett in die
Hohlräume (Wasserabläufe natürlich offen lassen). Wenn kein Salz im Spiel ist ist m.M.n.
Korrosion ein relativ langsamer Vorgang.

Viele Grüße und viel Erfolg,

Hagen

p.s.: ungeschweißte 109er gibt es nicht. Die wurden alle im Werk geschweißt 
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