
Schaut mal in meinen Tank rein
Post by “555Nase” of Oct 5th 2013, 7:13 pm

Gummi ist säurebeständig.
Phosphorsäure ist zur Rostumwandlung besser geeignet, das entstehende Eisenphosphat bildet
eine Schutzschicht, was bei Zitronensäure nicht der Fall ist.
Aber Reinigungsmittel, Rostumwandler und Versiegelung ist bei Por15 alles mit dabei.
Es soll aber Probleme mit dem Blumentopf geben.
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